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in die Textverarbeitung
e Integriertes Mini-CAD-System zur e EE R
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zusdtzlichen Beschriftung der Grafik Prabenbezeichnung: 1 2 3
Ungegliihte Probe + Behaiter [g]: 19.66 19.49 19.17
Gegelihte Probe + Behalter [g]: 18.99 18.79 18.48
Behalter [g]: 14.50 14.66 14.05
Massenverlust [g]: 0.67 o0.70 069
Trockenmasse vor Glihen [g]: 5.16 4.83 5.12
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Bericht: 234 /18
Anlage: 4

GlUhverlust nach DIN 18 128

Beispiel mit Einbindung
einer Grafik aus GGU-SIEVE

Entnahmestelle: Deponie Dichtung
Tiefe: OK Planum

Art der Entnahme: gestoért
Bodenart: Sandiger Faulschlamm

Probe entnommen am: 27.04.2018

Bearbeiter: Meyer Datum: 27.04.2018

Probenbezeichnung: 1 2 3
Ungegliihte Probe + Behalter [g]: 19.66 19.49 19.17
Gegeliihte Probe + Behélter [g]: 18.99 18.79 18.48
Behalter [g]: 14.50 14.66 14.05
Massenverlust [g]: 0.67 0.70 0.69
Trockenmasse vor Glihen [g]: 5.16 4.83 5.12
Glihverlust [%] 12.98 14.49 13.48
Mittelwert [%] 13.65
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