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Schrumpfgrenze nach DIN 18 122-2

Beispiel
DIN 18122-2

Bearbeiter: BuB Datum: 21.09.2018

Prifungsnummer:

Entnahmestelle: GGU BS

Tiefe: 1,00 m

Art der Entnahme: gestort
Bodenart: Ton

Probe entnommen am: 21.09.2018

Probenbezeichnung

Feuchte Probe + Ring + Glasplatte [g] 376.70
Trockene Probe + Ring + Glasplatte [g] 350.21
Ring + Glasplatte [g] 274.92
Wasser bei Versuchsbeginn [g] 26.49
Trockene Probe [g] 75.29
Korndichte [g/cm?] 2.75
Volumen trockene Probe [g/cm?] 38.07
Schrumpfgrenze [-] 0.142
FlieBgrenze [-] 0.32
Wassergehalt vor Versuch [-] 0.19
Stahlringdurchmesser [mm] 70.0
Stahlringhdhe [mm] 14.0
Stahlringvolumen [cm3] 53.88
Stahlringmasse [g] 128.64

Bodenart

Ton, schluffig
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